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28 解説(1)

(1) JIS R 5210(ポルトランドセメント) で少量混合成分が規定さ

れているのは，普通ポルトランドセメントだけである。よっ

て，記述は誤り。

(1)少量混合物の混合は，1979年10月のJIS R 5210の改正で普通

ポルトランドセメントにおいて規定され，2009年11月の改正で

早強ポルトランドセメント及び超早強ポルトランドセメントに

おいても規定された。中庸熱ポルトランドセメントにおいては

規定されていない。よって，記述は誤り。


